浙江省2010年7月高等教育自学考试

服装材料学(二)试题

课程代码：10127

一、填空题(本大题共10小题，每空2分，共40分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.构成服装的三要素是_________、款式造型和_________。

2._________是衡量纤维品质的重要指标，纤维越细，手感越_________。

3.蚕丝最早产于_________，分为桑蚕丝和_________两种。

4.纱线的捻向分为_________捻和_________捻两种。

5.服装用织物按生产加工的方法可以分为_________、针织物和_________。

6.毛皮按照皮板的厚薄、毛被的长短及外观质量，可以分为_________、大毛细皮、粗毛皮和_________。

7.粘合衬按底布种类分可以分为梭织粘合衬、_________粘合衬和_________粘合衬。

8.用穿脱和更换服装适应外界的环境气候，服装具有_________、_________和换气的作用。

9.服装及织物的染色方式可分为纤维染色、_________染色、织物染色和_________染色。

10.纤维中耐日光性最好的是_________，耐磨性最好的是_________。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列属于合成纤维是(      )

A.兔毛
B.涤纶

C.亚麻
D.人造棉

2.吸湿性最差的是______纤维。(      )

A.棉
B.麻

C.涤纶
D.丝

3.下列纤维在燃烧时有烧纸味，燃烧后残渣是少量灰白色的灰，请问是______纤维。
(      )

A.麻
B.羊毛

C.涤纶
D.蚕丝

4.下面属于天然纤维中的种子纤维是(      )

A.亚麻

B.苎麻


C.棉

D.石棉

5.用来表示化学纤维和长丝的粗细的指标通常是(      )

A.直径

B.旦数

C.品质支数

D.英制支数

6.素软缎的组织是(      )

A.五枚缎纹组织
B.缎纹变化组织

C.八枚缎纹组织
D.双层组织

7.不属于毛织物的是(      )

A.法兰绒

B.金丝绒

C.粗花呢

D.派力司

8.在各种绒面革中质量最好的是(      )

A.羊皮绒
B.猪皮绒

C.牛皮绒
D.鹿皮绒

9.狐皮、貉子皮都属于(      )

A.小毛细皮

B.大毛细皮

C.粗毛皮
D.杂毛皮

10.一般棉麻织物的直接熨烫温度最好控制在(      )

A.100℃以下

B.180℃以下

C.150℃以下

D.200℃以下

三、名词解释(本大题共5小题，每小题4分，共20分)
1.浮长

2.阻燃性

3.联合组织

4.絮填材料

5.精梳棉纱

四、简答题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)
1.简述选择服装里料的要点。

2.简述涤纶织物的服用性能特点。
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